Dane aktualne na dzief: 01-12-2025 19:19

Link do produktu: https://mcourt.eu/nawierzchnia-ceglana-antuka-premium-p-2248.html

Nawierzchnia ceglana Antuka

Premium

Status Dostepny

Numer katalogowy 24157

Producent Antuka Premium

Opis produktu

NAWIERZCHNIA CEGLANA ANTUKA PREMIUM

Antuka Premium jest jedna z najlepiej opracowanych nawierzchni tenisowych kortéw ceglanych na swiecie,
ktdéra znalazta swoje uznanie na najwiekszych turniejach rangi ATP, WTA oraz rozgrywkach miedzynarodowych,
takich jak Puchar Federacji czy Puchar Davisa. Liczne Akademie Tenisowe (m. in Sparta Praha), cieszace sie
wysokim uznaniem, przeprowadzajg szkolenia przysztych i obecnych tenisistéw, wtasnie na nawierzchni Antuka
Premium.

ZALETY

» sezon na kortach otwartych jest co najmniej dwa miesigce dtuzszy
korty, po 15 minutach po opadach deszczu, nadaja sie do grania
znacznie tatwiejsza konserwacja kortu

sprezysta i komfortowa nawierzchnia dla graczy

brak efektu "klepiska"
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WYKONANIE | ZASTOSOWANIE

Do wykonania tego typu nawierzchni niezbedne jest wykorzystanie specjalistycznych urzadzen, gwarantujgcych
precyzje, ktérej nie mozna osiggnaé recznymi metodami. Dzieki temu nawierzchnia Antuka oferuje duzo lepsza
przepuszczalno$¢ wody, a takze wyrdznia sie nizszymi kosztami eksploatacji w poréwnaniu do innych
nawierzchni tego typu. Struktura podtoza zostata zaprojektowana tak aby zmniejszy¢ obcigzenie stawdw i

zmniejszy¢ prawdopodobienstwo powstania ewentualnych kontuzji. Ponadto odpowiednio dobrana granulacja

maczki ceglanej

pozwala na uzyskanie jednolitej

nawierzchni,

o zwiekszonej odpornosci

na warunki

atmosferyczne, dzieki temu Antuka Premium idealnie sprawdza sie na kortach zewnetrznych i krytych.

Czym wyroznia sie Antuka Premium?

Maczka standardowa

Maczka ANTUKA PREMIUM

Sktad

Odpady z produkcji cegtéwki,
cegta z rozbiérki i glina

Najlepszej jakosci przygotowane
kruszywo ceglane/selekcjonowane

Grubos¢ warstwy nawierzchni 50 - 70 mm 10 - 15 mm
Dodatek gliny 0-20% Brak zawartosci surowej gliny
Wodoprzepuszczalnosc Niska Wysoka

Barwa maczki

Jasno pomaranczowa

Intensywnie pomarainczowa

Typ nawierzchni

Nawierzchnia niskiej jakosci na
ktérej gracze maja trudnosci w
wymianach z uwagi na nieréwnosci
kortu

Nawierzchnia wysokiej jakosci,
ktéra ze wzgledu na swoje
wiasciwosci znalazta uznanie wsréd
profesjonalistéw
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Wieksza ochrona stawow tatwosc konserwacji

Specjalnie zaprojektowana struktura podtoza znacznie Odpowiednio dobrana granulacja sprawita, ze produkt jest
obniza prawdopodobiefAstwo wystapienia ewentualnych wodoprzepuszczalny oraz odporny na warunki
kontuzji. atmosferyczne

Nawierzchnia Antuka na korcie krytym

Nawierzchnia Antuka na kortach OSiR Wawer pare minut po wielkiej ulewie

Nawierzchnia Antuka na korcie prywatnym koto Krakowa
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